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ZAPISNIK O STANJU SLIKE

Zapisnik je narejen brez raziskav in analiz zato so možna odstopanja.

Datum:22.12.2005

Spis: 01a/06

	PODATKI O UMETNINI
	REST.ŠT.: /
	INV. ŠT.: /                    

	1. AVTOR
	/
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	2. NASLOV DELA
	Prizor 2
	

	3. DATACIJA
	/
	

	4. SIGNATURA
	/
	

	5. TEHNIKA, MATERIAL
	Olje na platnu
	

	6. MERE BREZ OKVIRJA
	v 221,5cm                        š 214,8cm
	

	7. MERE Z OKVIRJEM
	v 228,2cm                        š 211,5cm
	

	8. LAST
	/
	

	9. OPIS UMETNINE IN POSEBNE OZNAKE
	Na licu slike so vidni trije šivi, na hrbtišču slike pa ne.
	

	10. nahajališče
	Prva desno ko stopimo v prostor.
	


GRAFIČNI PRIKAZ POŠKODB

	NOSILEC
	platno
lesena plošča

vezana plošča

kovina

papir

drugo
	vrsta platna / lesa / kovine/ drugo:

na licu slike so vidni trije šivi, na hrbtišču slike pa ne
širina bale:

št. vlaken po votku / cm2:

št. vlaken po osnovi / cm2:



	POVRŠINA
	· gladka                        

· nagubanost v celoti

· nagubanost, ki povzroča 

odpadanje vrhnjih plasti

	· lokalna nagubanost

· vogalna nagubanost


	NAPETOST PLATNA
	· napeto

· zadovoljivo

	· ohlapno
· platno se dotika križa

	POŠKODBE
	· raztrganine

· predrtine

· luknje

	· manjkajoči deli

· rja

· umazanija

	PRITRJENOST
	· dobra

· slaba

· zadovoljiva

	· zarjaveli žeblji
· manjkajoči žeblji
· slika je prilepljena na podokvir

	PODOKVIR/PODPORNI NOSILEC
	podokvir                                                   lepenka

lesena plošča                                            


	kovina

vezana plošča                                           ga ni

	STANJE
	· primeren

· neprimeren
· manjkajoče zagozde

	· prisotnost mikroorganizmov

· razpadajoč

· podokvir narejen brez zagozd



	IZVOR
	· originalen
· delno popravljen
· nov


	

	PODLOGA/GRUND
	kreda

klej

bolus
	olje

akrili

drugo



	NANOSI
	· tanki
· debeli


	· ročno nanešeno
· stojno nanešeno


	KVALITETA
	· dobra

· slaba

· zadovoljiva

	

	POŠKODBE
	· razpokanost
· odpadanje
· manjkajoči deli


	· luščenje
· mehanske poškodbe



	BARVNA PLAST
	olje                                                          gvaš

jajčna tempera                                       


	akrili

akvarel                                                    kolaž

drugo



	NANOSI
	· tanki
· debeli
	· lazurni

· večplastni

· pastozni



	KVALITETA
	· dobra

· slaba

· zadovoljiva
	

	POŠKODBE


	· razpokanost:   

· dvignjeni robovi

· sploščeni robovi

· zaradi sušenja

· zaradi starosti
· drugo

	· odpadanje
· luščenje
· mehanske poškodbe
· manjkajoči deli


	DODANI ELEMENTI

(razni predmeti prilepljeni na barvno palst)
	· kovina

· tekstil


	· papir na hrbtišču slike, ne na celotni površini
· plastika

	POVRŠINA SLIKE
	lakirana 

nelakirana

umazanija

	

	LAK
	· damar lak
· laropal

· mastiks


	· šelak

· lak neznanega izvora
· drugo



	IZGLED
	· sijajen

· mat

· neenakomeren sijaj
	

	STANJE
	· potemnel lak
· umazan lak

	· skrepenel lak
· drugo


	POŠKODBE


	· razpokanost
· mehanske poškodbe
· drugo

	

	NEČISTOČE


	· komaj vidne

· močno vidne
· prah
· maščobe

	· smog
· mušjeki
· belež
· umazanija neznanega izvora
· drugo


	OPREMA SLIKE
	okrasni okvir, ni originalen
zaščita spredaj

zaščita zadaj
	

	MATERIAL


	· les
· platno

· lepenka 
	· kovina

· steklo

· drugo



	STANJE


	· zadovoljivo
· dobro

· slabo
	

	POŠKODBE
	· umazanija
· manjkajoči deli


	· mikroorganizmi

· mehanske poškodbe


	STARI RESTAVRATORSKI POSEGI


	niso vidni

čiščenje

stare retuše

preslikave

vstavljanje manjkajočih delov platna-krpanje
podlepljanje; mehurji so na mestih kjer se je original odlepil od podlepljenog platna
kitanje premaza na hrbtišču slike
menjava ali popravilo podokvirja

sprememba formata

	STANJE
	· dobro

· zadovoljivo

· slabo



FOTODOKUMENTACIJA STANJA SLIKE PRED KONSERVATORSKO/RESTAVRATORSKIMI POSEGI
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stanje slike spredaj in zadaj pred posegi
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vidne poškodbe na licu slike  – potemnel lak, stare retuše, lokalna nagubanost
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viden napis
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detajli na hrbtni strani slike
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